
Kartanokosken koulu tila 1229 

Tilkuntie 5, Vantaa 1.kerros 

AP14_70135.45 

26.10.2015 
         LIITE 4.1  

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 

ERISTETILAAN 

MERKINTÖJEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA 

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

ULKOSEINÄN JA ALAPOHJAN  LIITTYMÄ ( KAAPIN TAKANA) 1 

IKKUNAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 

Merkkiainekoe on tehty 

rikkiheksafluoridilla normaalissa 

painesuhteessa.    

9-11 Pa 

1 

2 
2 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 16.10.2015 

25 ppm 

2 

2 2 2 

2 

2 2 

2 

2 

2 
2 

2 6-45 ppm 

5 ppm 42 ppm 

2 

>50 ppm 

3 ppm 

2 ppm 

2->50 ppm 
29 ppm 

3 ppm 

8 ppm 

3 ppm 

>50 ppm 

19 ppm 

6 ppm 

28 ppm 



Kartanokosken koulu tila 1194 

Tilkuntie 5, Vantaa 1.kerros 

AP14_70135.45 

 29.10.2015 
         LIITE 4.2  

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 

ERISTETILAAN 

MERKINTÖJEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA 

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

IKKUNAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 1 

IKKUNALAUDAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 

ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 3 

Merkkiainekoe on tehty 

rikkiheksafluoridilla normaalissa 

painesuhteessa.    
   

10-14 Pa 

3 

1 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 16.10.2015 

1 

2 

1 

1 

2-14 ppm 17ppm 

8-21 ppm 

2 ppm 

18ppm 

4->50 ppm 

1 

1 



Kartanokosken koulu tila 1203 

Tilkuntie 5, Vantaa 1.kerros 

AP14_70135.45 

 29.10.2015 
         LIITE 4.3  

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 

ERISTETILAAN 

MERKINTÖJEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA 

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

IKKUNAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 1 

IKKUNALAUDAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 2 

ALAPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 3 

Merkkiainekoe on tehty 

rikkiheksafluoridilla normaalissa 

painesuhteessa.    

9-13 Pa 

3 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 16.10.2015 

1 1 

5ppm 3ppm 17 ppm 

1 1 

12 ppm 

1ppm 



Kartanokosken koulu tila 2041B 

Tilkuntie 5, Vantaa 2.kerros 

AP14_70135.45 

 29.10.2015 
         LIITE 4.4  

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 

ERISTETILAAN 

MERKINTÖJEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA 

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

IKKUNAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 1 

2 VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 

Merkkiainekoe on tehty 

rikkiheksafluoridilla. Tila 

alipaineistetiin tutkimuksen ajaksi 

alipaineistajalla.    

10 Pa 

2 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 16.10.2015 

2 ppm 

1 

15ppm 



Kartanokosken koulu tila 2086 

Tilkuntie 5, Vantaa 2.kerros 

AP14_70135.45 

 29.10.2015 
         LIITE 4.5  

MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄRAKENTEEN 

ERISTETILAAN 

MERKINTÖJEN SELITYKSET: 

PAINE-ERO JA 

ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA 
0-1 Pa 

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT: 

IKKUNAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ 1 

Merkkiainekoe on tehty rikkiheksafluoridilla. 

Tila alipaineistetiin tutkimuksen ajaksi 

alipaineistajalla.    
 

10  Pa 

ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 16.10.2015 

1 

1 

1 

2 ppm 

15-25ppm 7->50 ppm 

9-41 ppm 1 ppm 

4->50 ppm 

1 

1 

1 

2 ppm 


